Vorzustand

Rollenanfang Ecke oben links Rand oben , Detail zu Ecke links

Rollenanfang Ecke unten links

papleratelier lithi



Endzustand

papieratelier lithi



Vorzustand

Vom Trager abgeltste Stelle Rand oben zwischen zweitem und drittem Papierbogen

Abgebauter Randbereich oben mit Wasserréndern und Fehlstellen

papieratelier lithi



Endzustand

Nach dem Trockenreinigen und dem Schliessen der Risse und Fehlstellen mit Japanpapier und Weizenstérke-Kleister

papleratelier lithi



Vorzustand

Rollenende Ecke oben rechts

Rollenende Ecke unten rechts

papieratelier lithi



Endzustand

Nach dem Trockenreinigen und dem Schliessen der Risse und Fehlstellen mit Japanpapier und Weizenstarke-Kleister

papieratelier lithi



